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炭 黑 质 量 检 验 报 告 
Certificate of Analysis 

 Carbon Black 
                                                                           

                  产品名称    
          Product name 

 
 

检验项目  
 Test Description 

执行标准  
 Carry out the standard 

GB/T3778—2021 

报告日期     Report Date 2022,12,16 

N339(合格指标值) N339（检测值） 

吸碘值    I2  NO。             g / kg 93±6 93 

吸油值 DBP Absorption      10-5 m3/Kg 120±7 121 

外表面积 STSA            103 m2/Kg 82-94 84 

加热减量  Heating Loss         % ≤ 2.0 0.8 

筛余物 45µm Sieve Residue     ppm ≤ 1000 150 

杂  质        Impurity 无 无 

                       硫化点 145℃ 
 

项 目 
30’ 30’ 

300%定伸应力 300%Modulus     MPa          1.0±1.5 1.6 

检验单位（Examination unit）： 

合格 

技术负责人(Technical Manage)：  报告负责人(Report Manage)： 
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